PRODUKTDATENBLATT VERGOKAN

Kabelleiter
. Langsholme: gelochtes S-Profil
ol ] t Perforierte C-Sprossen 15x30
S — Standardausfihrung Sendzimir verzinkt
E - . . .
po Ausfuhrung Option Zink Magnesium
= HD Referenz mm mm mm mm kg/m @ Lager Einheit
- KLL110.200.6 110 200 1,25 6000 3,699 36 M
- KLL110.300.6 110 300 1,25 6000 3,937 36 M
- KLL110.400.6 110 400 1,25 6000 4,174 36 M
- KLL110.500.6 110 500 1,25 6000 4,412 36 M
- KLL110.600.6 110 600 1,25 6000 4,650 36 M
——T—T T - ZMKLL110.200.6 110 200 1,25 6000 3,699 18 M
a5 ' - ZMKLL110.300.6 110 300 1,25 6000 3,937 18 M
200 - ZMKLL110.400.6 110 400 1,25 6000 4,174 18 M
175 - ZMKLL110.500.6 110 500 1,25 6000 4,412 18 M
150 \\ - ZMKLL110.600.6 110 600 1,25 6000 4,650 18 M
E2s
gmo BELASTUNGSDIAGRAMM
. Diese Grafik gibt die maximal zulassige, gleichmafig verteilte horizontale
Belastung fur mehrfache Belastungsunterstltzung an. Sie erfullen die Norm
* IEC 61537 mit einer Verbindung in der Mitte des Unterstiitzungsabstands
= und mit einer Endspannweite mit dem Faktor 0,8 des
0 Unterstitzungsabstands.

F = zulassige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stltzabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

CHARAKTERISTIK

- geringes Gewicht

- sehr stabil

- Trennsteg SLOS85 in der Kabelleiter zu befestigen mittels Gleitmutter
GM®6 und Rundkopfschraube RB6.10.

- nach dem Kirzen/Absagen der Kabelleiter missen keine
Verbindungslocher gebohrt werden.

- perforierte Sprossen, um Kabel leichter befestigen zu kénnen

TECHNISCHE AUSKUNFTE

Die Langsholme sind aus S-Profilen mit gebdrdelten Kanten hergestelit.
Fortlaufende Lochung der Langsholme.

Die Sprossen sind C-Profile und im Abstand von 250 mm mit Hilfe einer
mechanischen Verbindung an den Langsholmen befestigt.

Die Sprossen sind abwechselnd nach oben und nach unten gerichtet.
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